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Deflomifraf"carfiplone: Mobi|e imbattito rivesiito con łessuto l\'lNJA

sHrsccARfrrlo s.B-1.
viALE EELL1NDu$TFłIA' 4
3ss3s TOFRĘBELVlclNo {Vl)
ITAL'A

Aercndibilit& di $edute imbottitt B5 5E5Ż:2{}{}ó (Funto 1l Crib 5i

La prÓva * richiamata dal|a norma B$ 71 76:2007 + ,Ą1 :Ź011 {Risehło nnedio)'

Bęscr|ziąnę dęł matęrłali provatł come dichiarato da| cllęntę
Fłivr$limento
T€s$ut6 nN|NJA'' detla ditta chiÓccarel|o srl. composiaionB 1Q0 % High Po|itex' massa areica 400 glm3.
|| rivestirnento non * stato trattato c$n un prodotto chimico fire-retardanl' la 'accia prEYata i' quolla in vięta.

trnnęttitura {fornita da| Laboratońo su richiesta del cliente)
Poliuretano sspanffi Fłame Fletardant (Crib 5). mas*a vg|urnica 25 kglmr'

Fro-tr*ttam*nto
|l rivestimento non ó slato sottopo$to al procedimento di ammol|amento (allegatro E} in acqua e asciugatura.
csfiditiofiam€nto
Ałmeno 96 ore alla lęmperature di 23 * f 'C e al|'umiditń rę|ativa di $0 * 5 %.

fiequisiti
Bs 58sf :2006' Punti 4.1 .1 € 4.?..l.
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Nota: tempi registrati dall'inizio della prova.

L'incęrtęzza di misura de| tempo estesa a un livel|o di fiduc'a de| 95 % {fattqre di copertura k=E}, e di * 0,2 secondi.

l ri3ultati de!|a Prova di cui sopra riguardano esclusłvamente l.accendibi|itó de|Ia combinazione di compositi '
imboitiłi{Punto1ldB|laBs5852:?ms}ne||epartico|aricłndizionidiprovadichiarate;essinongonodestinati
a e$sefę utiliĘati comęfnezzo di va|utazione del|a pericolosita d.incendio potenzia|o glob,ale dei materieli r .
dei prodotti in uso.
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La den&.ninau'onę e f'evęntua|{*scrizione de| campjone sano dtchialate dBl g1isnr6i i| cATAs ne|l sjip*egna aven{lcamę ł? v€ądic.ita- | .i$$itgti
ńooń6t sul ca*porlo cli prova si fifarismrc soło al camp|one provalo' Asgłuntę. aan€6}|azioni Q. *lt6rE]żi6fli fon sono amm€*śe] l!. ńpporto dj

PrcVa noF puó-essere fip|odono pazia|mentd' Salvo divgsa indicerig&6' ił campioilafilsntiJ * statÓ ćffętlu8to dal ĆłlGntE. '.' 
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